
BRAND NEGRO

HELGAR 5

BRAND DENIM

HELGAR 8

RAGNAR 2

BRAND GRIS

HELGAR 6

LEIF 4

GUDRUN 2

HELGAR 9

ULF 2

BARD 15BARD 9

ULFAR 38 BALDUR 21

ULF 11

BARD 114

BALDUR 16

BARD 14

ULFAR 45

BRAND GUDRUN HELGAR LEIF RAGNAR ULF BARD ULFAR BALDUR

LONGITUD DE LA PIEZA 40 m 30 - 60 m 50 m 30 - 60 m 30 - 60 m 30 - 50 m 50 m 45 m 25 - 40 m

ANCHO 140 cm 145 cm 146 cm 146 cm 145 cm 142 cm 142 cm - 142 cm

ANCHO ÚTIL 140 cm 145 cm 140 cm 146 cm 145 cm 140 cm 142 cm 137 cm 138 cm

PESO (M2) 250 gsm 230 gsm 330 gsm 350 gsm 380 gsm 390 gsm ±10 gsm 300 gsm 400 gsm ±20 gsm 507 gsm ±20 gsm

REPELENTE A LAS MANCHAS SI SI SI SI SI SI SI - NO

ESPESOR 1.0 mm 1.1 mm 1.3 mm 1.1 mm 1.4 mm 2.0 mm 1.5 mm 0.7 mm 1.2 mm

COMPOSICIÓN 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster
75% PVC

20% plasticizer
5% active calcium

100% PVC

ABRASIÓN (MARTIN DALE) ISO 12947-1, 2 40000 >30000 >20000 >30000 >30000 >25000 50000 >50000 >100000

PILLING ISO 12945-2 4 - 5 4 4 - 5 4 4 4 - 5 4 - -

SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO ISO 105-X12 4 4 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 (total grade 5) 4 5 4 - 5 (total grade 5)

SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO ISO 105-X12 4,5 3 - 4 4 - 5 3 - 4 4 4 - 5 (total grade 5) 4 5 3 - 4 (total grade 5)

RESISTENCIA AL DESGARRO ISO 13937-3 Urdimbre 85N 
Trama 40N

Urdimbre 74N 
Trama 74N

Urdimbre 130N 
Trama 116N

Urdimbre 240N 
Trama 160N

Urdimbre 110N 
Trama 94N

Urdimbre 108.7 
Trama 76.8

Urdimbre 130 
Trama 250

Urdimbre / Warp 16.1
Trama / Weft 10.3 -

SOLIDEZ A LA LUZ ISO 105-B02 4 4 >3 4 4 4 (total grade 5) 4 4 3

DESLIZAMIENTO COSTURA ISO 13936-2 2.0 mm Urdimbre 110 
Trama 122 >200N >200N >200N 2.5 mm Urdimbre 2.2 

Trama 3.8
Urdimbre 190 

Trama 297 -

COLORANTES AZO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CIGARETTE TEST BS5852 PART 1 SOURCE 0 - NO PASS - NO PASS NO PASS - NO PASS - NO PASS

CIGARETTE TEST EN1021-1 - NO PASS - NO PASS NO PASS - PASS - NO PASS

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Tejidos Grupo 0 




